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Popis:

Thermal Ceramics vyrabi 5 typu izolaénich zaruvzdornych
cihel s teplotami pouziti v fadé od 1260°C do 1760°C.
Kazdy typ je vytvoren podle specifickych tepelnych a
fyzikalnich pozadavk.

JM Zaruvzdorné cihly jsou vyrobeny z vysoce Cisté hliny
s odstupriovanym pridavekm hliniku pro vysSi teploty a z
dakladné tfidénych organickych hmot, které se vypali
béhem pouziti. Kazda cihla je zpracovana s presnymi
tolerancemi na vSech Sesti stranach.

Morgan Thermal Ceramics také vyrabi sortiment malt pro
jednotlivé typy cihel

Typ:
Izolaéni zaruvzdorné cihly

Klasifika€ni teplota od Velké cihly nebo desky.

1260°C do 1790°C Jsou dodavany v rozmeérech 230 x 610 x 64 nebo 76mm
a 250 x 640 x 64mm.

Maximalni teplota trvalého pouziti Mohou byt zpracovany do specialnich tvard.

Maximalni teplota trvalého pouziti zavisi na zplsobu )

aplikace. V pfipadé pochybnosti kontaktujte Vaseho Ucelné navrzené baleni.

zastupce firmy Morgan Thermal Ceramics. Chrani cihly pfi pfepravé (v kartonu obsazeno 4 — 25 kusU
v zavislosti na tvaru) a usnadriuje manipulaci.

Prednosti

Nizk& tepelna vodivost. Bézna pouziti:

Dobra tepelna izolace umoZfujici pouZiti tenkosténnych Doporuceny pro pouZiti zejména jako zaruvzdorné

konstrukci. vyzdivky nebo jako nahradni izolace za jiné Zaruvzdorné
materidly v tavicich pecich, v susicich ¢i vypalovacich

Nizka tepelné absorpce. pecich, kominech, rafinérskych zafizenich, kamnech,

Diky nevyrazné véaze a nizké tepelné vodivosti JM cihly regeneratorech, v plynovych potrubich, ke zmiméni tlaku

absorbuji minimalni mnozstvi tepla. Vyznamnych dspor v tavicich pecich, reaktorech a podobnych

energie dosahuji v cyklicky pracujicich susicich nebo vysokoteplotnich primyslovych zafizenich.

vypalovacich pecich. o
Specialni tvary:

Cistota. Kromé standardnich rozmeérud jsou JM izolaéni

Velmi nizky obsah Zeleza a alkalickych prvkd zajistuji zaruvzdorné cihly dodavany ve specialnich tvarech.
dobrou Zaruvzdornost a vysoky obsah hliniku pfispiva Velmi velké tvary jsou vyrabény smaltovanim spolecné
k jejich stabilité v redukéni atmosfére. dvou nebo vice JM cihel nebo desek.

Vysokda pevnost v tlaku.

Presné rozméry.
Umozriuji rychlou montaz pevnych a stabilnich konstrukci.
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Zakladni vlastnosti
JM 23 JM 26 JM 28 JM 30 JM 32 Insalcor*

Klasifikace dle ISO 2245 1250.5L | 1400.8L | 15009L | 1601.0L | 1701.2L | 1801.3L
Klasifika¢ni teplota °C 1260 1430 1540 1650 1760 1790
Vlastnosti zjiSténé v okolnich podminkéach (23 °C/50 % RH)

Objemova hmotnost (ASM C- kg/m® 480 800 890 1020 1250 1310
134-84)

Pevnost v ohybu (ASTM C-93- MPa 1.0 1.5 1.8 2.0 2.1 3.1
84)

Pevnost v tlaku za studena MPa 1.2 1.6 2.1 2.1 3.5 6.3

(ASTM C-93-84)
Vykonnost pii vysokych teplotach
Stala linearni zména po 24 h pfi teploté (ASTM C-210)

1230°C % -0.2 - - - - -
1400°C % - -0.2 - - - -
1510°C % - - -0.4 - - -
1620°C % - - - -0.8 - -
1730°C % - - - - +0.6 +0.4
Maximalni navratna tepelna % 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.1

délkova roztaznost
Deformace pfi teploté a tlaku po 90 minutach (ASTM C-16)

1100°C at 0.034 MPa (5psi) % 0.1 - - - - -
1260°C at 0.069 MPa (10psi) % - 0.2 0.1 - - -
1320°C at 0.069 MPa (10psi) % - - 0.2 0.1 - -
1370°C at 0.069 MPa (10psi) % - - - 0.5 0.2 -
1450°C at 0.069 MPa (10psi) % - - - - - +0.1
Tepelna vodivost pfi teploté (ASTM C-182)
400°C W/m.K 0.12 0.25 0.30 0.38 0.49 0.79
600°C W/m.K 0.14 0.27 0.32 0.39 0.50 0.81
800°C W/m.K 0.17 0.30 0.34 0.40 0.51 0.90
1000°C W/m.K 0.19 0.33 0.36 0.41 0.53 1.03
1200°C W/m.K - 0.35 0.38 0.42 0.56 117
1400°C W/m.K - - - - 0.60 1.32
Specifické teplo pfi teploté kj/kg.K 1.05 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
1000°C

The values given herein are typical values obtained in accordance with accepted test methods and are subject to normal manufacturing variations.
They are supplied as a technical service and are subject to change without notice. Therefore, the data contained herein should not be used for specification purposes.
Check with your Thermal Ceramics office to obtain current information.
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JM 23 JM 26 JM 28 JM 30 JM 32 Insalcor*

Chemickeé slozeni (s.m. = stopové mnozZstvi)

Al>O3 % 37.0 58.0 67.1 73.4 77.0 77.0
SiO; % 44.4 39.1 31.0 25.1 215 21.0
Fe,03 % 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4
TiOz % 1.2 0.1 0.1 0.1 s.m. 0.6
CaO % 15.2 0.1 0.1 s.m. s.m. S. m.
MgO % 0.3 0.2 0.1 s.m. 0.1 s.m.
Na,0 + K,0 % 11 1.7 0.9 0.9 0.9 0.2

Provedeni a baleni
Izolaéni zaruvzdorné JM cihly jsou baleny v kartonech ulozenych na paletach obalenych streCovou félii

Pocet kust v kartonu

L1 xL2 X
tloustka

110 | 114 @ 124 152 | 165 | 172 178 | 187 | 220 H 230 | 25 | 305 @ 610 | 640

220 25 - - - 16 - - - 12 - - - - - 60
230 - 25 - 20 - 20 16 - - 15 - 10 5 - 64
230 - 20 - 16 - 16 13 - - 12 - 8 4 - 76
250 - - 25 - - - - 16 - - 12 - - 5 64

The values given herein are typical values obtained in accordance with accepted test methods and are subject to normal manufacturing variations.
They are supplied as a technical service and are subject to change without notice. Therefore, the data contained herein should not be used for specification purposes.
Check with your Thermal Ceramics office to obtain current information.
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